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دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه صنعتی اصفهان



فضاهای بین نشین

فضاهای خالی در شبکه بلوری•

با توجه به تعداد اتم احاطه کننده فضای مزبور،•

فضای مثلثی•
فضای تتراهدرال•
فضای اکتاهدرال•
فضای مکعبی •



تاثیر عیب بین نشین بر شبکه بلوری



و فولادنقش اتم های بین نشین در ایجاد خواص مکانیکی متفاوت آهن خالص



موقعیت فولادها از نظر خواص مکانیکی



استفاده از فولادهای مختلف در ساخت بدنه اتومبیل

2020 Mercedes Benz GLE Body Structure



انواع فضای بین نشین و تعداد اتم همسایه



موقعیت بین نشین مثلثی



روش محاسبه فضای بین نشین مثلثی



محاسبه شعاع اتم بین نشین در موقعیت مثلثی



موقعیت بین نشین تتراهدرال



موقعیت بین نشین اکتاهدرال



موقعیت بین نشین مکعبی





FCCموقعیت های بین نشینی اکتاهدرال و تتراهدرال در 



BCCموقعیت های بین نشینی اکتاهدرال و تتراهدرال در 



HCPموقعیت های بین نشینی اکتاهدرال و تتراهدرال در 



HCPو FCCمقایسه موقعیت اکتاهدرال در 



نواع آلیاژ ؟ا



مثال هایی از انواع آلیاژ



دسته بندی کامل 



مفهوم آلیاژ و ترکیب بین فلزی


